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환   영   사

  한국재료학회 회원 여러분!

  오랜 비로 인한 힘든 긴 여름이 지나고 쌀쌀한 가을을 맞이하게 되었

습니다. 이번 여름은 급격한 기후 변화가 많아 피해가 많았지만, 어느덧 

풍요의 계절이 왔습니다. 이 풍요의 계절에 개최되는 한국재료학회 추계

학술대회를 통하여 존경하는 한국재료학회 회원들의 가족과 개인의 건

강과 학문 연구의 결실을 기대합니다.

  지난 춘계학술대회는 처음으로 제주도 Phoenix Island에서 개최되어 500여명이 넘는 회원이 참석

하여 성황리에 마쳤습니다. 

  한국재료학회 추계학술대회 및 제21회 심포지엄이 2011년 10월 27(목)∼29일(토) 3일간에 걸쳐 항

구 도시인 부산 신라대학교에서 개최됩니다. 이와 함께 2011년도 정기총회 및 한국재료학회 20주년 

기념식을 조촐하게 개최하고자 합니다.  

  학회 초기부터 학회 발전에 지대하게 노력한 회원 분들과 20년간을 꾸준히 활동해 오신 회원 및 

전임 이사분 및 학회 운영을 전담하신 전임 회장님들의 노력에 진심으로 감사드립니다. 이번 20주

년 기념식(10월 28일 저녁 7시 만찬)에 IUMRS 회장인 National Singapore University의 B.V.R. 

Chowdari 교수 내외, 일본재료학회 회장 Naoki Kishimoto 박사를 초대하여 특별초청 강연 및 20주년 

축사를 부탁드렸습니다. 또한 대부분의 전임 회장님들이 참석하는 뜻 깊은 자리가 될 것으로 사료

됩니다. 

  20주년 한국재료학회 기념식 및 한국재료학회 추계총회 및 학술대회에 부디 참석하시어 자리를 

빛내 주시기를 부탁드립니다. 그리고 저희 한국재료학회 회장단 및 이사들 전원은 본 행사에 참석

한 모든 회원 여러분께서 불편함 없이 뜻 깊고 유익한 시간을 가지실 수 있도록 최선을 다하겠습

니다.

  한국재료학회 회원 여러분들 모두 건강하시고, 뜨거운 학구열과 알찬 연구 결과가 이루어지시길 

기원합니다.

한국재료학회 회장 

이    수    완 
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학술 발표대회 종합 시간표

총  진행 : 장호정 사업부회장, 손창식 사업이사

진행보좌 : 김양도 사업이사, 정영근 사업이사

￭ 10월 27일(목)

18:00∼20:00 Welcome Party

￭ 10월 28일(금)

발표장

시간

A발표회장

(공학관101)

B발표회장

(공학관601)

C발표회장

(공학관602)

D발표회장

(공학관612)

E발표회장

(동북아301)

F발표회장

(동북아302)

G발표회장

(동북아303)

 08:30 참가자 등록: 공학관 6층 로비

09:30∼10:55

B. 나노소재 

기술 I

좌장: 염근영

(성균관대)

B1-B5

B. 나노소재 

기술Ⅱ

좌장: 정현석

(성균관대)

B6-B9

A. 정보소재 및 

센서

<초청강연 I-1>

안성덕

(ETRI)

좌장: 김도진

(충남대)

A1-A3

C. 에너지 및 

환경재료Ⅰ

<초청강연 I-2>

전용석

(UNIST)

좌장: 김종만

(부산대)

C1-C4

C. 에너지 및 

환경재료Ⅱ

<초청강연 I-3>

탁성주

(고려대)

좌장: 배종성

(한국기초연)

C5-C7

E. 구조재료 

및 공정기술Ⅰ

<초청강연 I-4>

Masanori 

Hiratsuka

(Nanotec 

Corporation)

좌장: 조영래

(부산대)

E1-E4

10:55∼11:05 휴 식 시 간

11:05∼12:30

B. 나노소재 

기술Ⅲ

<초청강연 I-5>

정현석 

(성균관대)

좌장: 김형준

(연세대)

B10-B13

B. 나노소재 

기술 Ⅳ

좌장: 윤순길

(충남대)

B14-B18

D. 생체 및 

의용재료

<초청강연 I-6>

이지욱

(경희대)

좌장: 현용택

(재료연구소)

D1-D3

C. 에너지 및 

환경재료Ⅲ

좌장: 전용석

(UNIST)

C8-C11

C. 에너지 및 

환경재료 Ⅳ

좌장: 탁성주

(고려대)

C12-C14

F. 디스플레이 

및 광재료Ⅰ

<초청강연 I-7>

정병규

(UCSB)

좌장: 하준석

(전남대)

F1-F4

12:30∼13:30 중    식(국제교육관 내 교직원식당)
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13:30∼15:20

포스터 발표 및 우수논문 심사 (장소: 동북아 비즈니스센터 1층)

좌장 : 김택남(배재대)

(P1-P229)

제21회 신소재 

심포지엄

(13:00~16:15)

S1-S7

Electrospinning

: Materials 

and 

Applications

S1-S3

좌장: 남윤성

(KAIST)

S4-S5

좌장: 이종흔

(고려대)

S6-S7

좌장: 정운룡

(연세대)

15:20∼16:20

B. 나노소재 

기술Ⅴ

좌장: 박진구

(한양대)

B19-B22

E. 구조재료 

및 공정기술Ⅱ

좌장: 김윤기

(한밭대)

E5-E8

F. 디스플레이 

및 광재료Ⅱ

좌장: 김현수

(전북대)

F5-F7

16:30∼18:00

<특 별 강 연>

좌장: 이수완(선문대)                           장소: A발표회장(공학관101)

PT-1 Electrode Materials for Lithium Ion Batteries

B.V.R. Chowdari (National University of Singapore)

PT-2 Nanomaterials Research Using Quantum Beam Technology

Naoki Kishimoto (National Institute for Materials Science)

PT-3 Large Scale Directed Assembly of SWNTs and Nanoparticles for Electronics and Biotechnology 

Ahmed Busnaina (Northeastern University)

18:00∼18:30 정기총회 및 우수발표논문상 시상식(장소: A발표회장)

19:00∼20:30 간 친 회(장소: 르네상스 부페 5층)

￭ 10월 29일(토)

09:00∼12:00 기계 산업단지 방문(신청자에 한함)
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2011년도 추계학술대회 Session Organizer

발표분야 Organizer

특별강연
이수완(선문대)

박진구(한양대)

제21회 신소재 심포지엄

-Electrospinning: Materials and Applications
김상섭(인하대)

A. Information and Sensor Materials(정보소재 및 센서) 김도진(충남대) 

B. Nanomaterials and Processing Technology(나노소재기술) 염근영(성균관대)

C. Energy and the Environment Technology(에너지 및 환경재료)

김동환(고려대)

손창식(신라대)

김양도(부산대)

D. Health and Biological Materials(생체 및 의용재료)
현용택(재료연구소)

이병택(순천향대)

E. Structural Materials and Processing Technology(구조재료 및 공정기술)
김영도(한양대)

오승탁(서울과기대)

F. Display and Optic Materials and Processing(디스플레이 및 광재료)

성태연(고려대)

하준석(전남대)

김현수(전북대)
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한  국  재  료  학  회

(직인생략) 

한재학: 2011-39 2011. 9. 28.
수  신: 각기관장 

제  목: 회원 출장 의뢰 

  본 학회 추계학술발표대회 및 제 21회 신소재 심포지엄을 별첨 진행표에 의하여 다

음과 같이 개최하오니 귀 기관에 근무하는 본 학회 회원들이 많이 참석할 수 있도록 

도모하여 주시기 바랍니다. 

◈  다      음  ◈

일 시 : 2011년 10월 27일(목) ∼ 10월 29일(토)  
장 소 : 신라대학교

행 사 : 진행표 참조 

사단법인 한국재료학회장  이  수  완
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C 발표회장 (10월 28일 (금))

구조재료 및 공정기술 II (15:20~16:20)

좌장: 김윤기(한밭대)

E-5   15:20

PWR 원전환경에서 오스테나이트 스테인리스강의 피

로균열성장특성에 미치는 질소의 영향
민기득, 김대환*, 이봉상*, 김선진
한양대학교; *한국원자력연구원

E-6   15:35

잔류응력 완화를 위한 극저온 열처리 시 7075 알루미

늄 합금의 기계적 특성 및 미세조직의 변화
김회봉, 고대훈*, 정은욱, 이종우, 조영래
부산대학교 재료공학과; *부산대학교 기계공학과

E-7   15:50

확산코팅기법에 의하여 Si 코팅된 TZM 합금의 산화

시 코팅층의 확산거동
김민호, 김태완, 박준식, 김정민, 이성*
한밭대학교 신소재공학부; *국방과학연구소

E-8   16:05

방전 플라즈마 소결 공법을 이용한 FSW-Tool 용 

WC-5Mo2C-5Co 소결체 제조와 기계적 특성 평가
윤희준, 박현국, 이승민, 방한서*, 방희선*, 오익현
KITECH; *조선대학교

D 발표회장 (10월 28일 (금))

디스플레이 및 광재료 II (15:20~16:05)

좌장: 김현수(전북대)

F-5   15:20

열처리에 따른 a-IGZO 소자의 전기적 특성과 조성 분

포(Effect of annealing treatment on the electrical pro-
perties and the elemental distribution of a-IGZO thin film 
transistors)
강지연, 이태일, 명재민
연세대학교 신소재공학과

F-6   15:35

Improved Conductivities of SWCNT Transparent Con-
ducting Films on PET by Spontaneous Reduction
민형섭, 김상식*, 이전국
KIST, 미래융합기술연구본부; *고려대학교, 전기전자공학과

F-7   15:50

CdSe/ZnS 양자점 전계발광소자에서 전하수송층인 

Zinc Tin Oxide의 비저항이 소자의 발광 특성에 미치

는 영향

윤성룡, 전민현*, 이전국**
Nano Optoelectronics Device Lab, Inje University & Future 

Convergence Technology Research Division, Korea 

Institute of Science and Technology; *Nano Optoelec-

tronics Device Lab, Inje University; **Future Convergence 

Technology Research Division, Korea Institute of Science 

and Technology

포스터발표

장소: 동북아 비즈니스센터 1층

10월 28일 (금) (13:30∼15:20)

진행: 김택남(배재대)

정보소재 및 센서

P-1 NO2 gas sensing properties of amorphous InGa-
ZnO4 submicron-tubes prepared by polymeric 
fiber templating route
최진훈, 조남규*, 임대순**, 김일두*
한국과학기술연구원; *한국과학기술원; **고려대학

교

P-2 HgI2기반의 방사선 검출 물질을 이용한 방사

선 치료 조사야 일치성 연구
노성진, 박혜진*, 김대국**, 박성광***, 김진영

****, 주상규*****, 남상희******
인제대학교 의용공학과; *인제대학교 의료영상과학; 

**인제대학교 의용공학; ***백병원 방사선 종양학과 

교실; ****카톨릭대학교 의과대학 의공학교실; *****

삼성의료원; ******인제대학교 의용공학과&의료영

상 연구소

P-3 The effect of device size on the resistive switch-
ing properties in MnO2 thin film
Sun Young Choi, Sangsig Kim*, Jeon-Kook 

Lee
Future Convergence Technology Research Divi-

sion, Korea Institute of Science and Technology; 

*Department of Electrical Engineering and Insti-

tute for Nano Science, Korea University

P-4 은나노입자를 활용한 SnO2 나노선 센서의 감

응특성
정성현, 최선우, 김상섭
인하대학교 신소재공학부

P-5 Fabrication of TiO2 powders by hydrothermal 
method and its impedancemetric NOx sensing 
properties
Jung-In Moon, Kang-Nyun Baek*, Dae-Young 

Lim**, Jeong-Hwan Song**
Dept. of Materials Eng., Graduate School of 

PaiChai Univ; *CIJ Corporation, Daejeon; 

**Dept. of Information & Electronic Materials 

Eng., PaiChai Univ
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P-6 Sputtering법으로 제조한 Flexible 전자소자용 

수분 투과 방지막의 특성평가
이종우, 정은욱, 김회봉, 조영래
부산대학교 재료공학과

P-7 Si wafer의 wet etching 시 etching속도에 미치

는 온도 영향
이현용, 서승국*, 노재승**, 고성우***
금오공과대학교 신소재시스템공학부 정보나노소재

공학전공; *금오공과대학교 신소재공학과; **금오공

과대학교 신소재시스템공학부; ***(주)이코니

P-8 화학적 etching에 의한 Si wafer의 slim화에 따

른 표면특성 변화
김범준, 노재승*, 서승국, 고성우**

금오공과대학교 신소재공학과; *금오공과대학교 

신소재시스템공학부; **(주)이코니

P-9 CuII (dmamb)2 전구체를 이용한 전해도금용 

구리 씨앗층의 원자층 증착에 관한 연구
진광선, 박재민, 박광민, 이원준

세종대학교 신소재공학과

P-10 Cyclopentadienylcobalt dicarbonyl을 이용한 

Cobalt Oxide 박막의 저온 원자층 증착 공정
최규하, 진광선, 한  별, 이원준

세종대학교 신소재공학과

P-11 Hexachloro Disilane(Si2Cl6) 전구체를 이용한 

3D 소자용 ONO (SiO2/SiN/SiO2)다층 박막구

조의 후속 열처리공정에 따른 메모리특성에 

관한 연구
이한결, 이원준, 정종완*

세종대학교 신소재공학과; *세종대학교 나노공학

과

P-12 Ferroelectric and Magnetic Properties of Multi-
ferroic BiFeO3-Ba (Cu1/3Nb2/3)O3 Ceramics
Chang-Woo Baek, Jong-Pil Lee, Yun-Soo 

Lim, Kil-Dong Sung*, Jong-Hoon Jung*, 

Jung-Ho Ryu**, Dong-Soo Park**, Dae-Yong 

Jeong***

Myongji University; *Department of Physics, 

Inha University; **Korea Institute of Materials 

Science (KIMS); ***School of Materials Engi-

neering, Inha University

P-13 상온 진공 분말 분사법에 의한 나노복합체 

NTC Thermistor의 제조 및 평가
강주은, 오남근, 윤운하, 최종진, 한병동, 김종우, 

최준환, 안철우, 박동수, 김정주*, 류정호

재료연구소; *경북대학교

P-14 상부 전극의 변화가 TiO2 저항 변화 메모리 

소자에 미치는 영향
임정원, 김선중*, 이종흔**

고려대학교 나노반도체공학과; *고려대학교 신소

재공학과; **고려대학교 신소재공학과, 나노반도

체공학과

나노소재기술

P-15 수열 합성법에 의한 TiO2 나노 분말 합성 및 

특성 평가와 열처리 온도에 따른 상 변화
김호정, 이수완*, 배동식

창원대학교 나노 신소재 공학부; *선문대학교

P-16 Hybridization Properties of DNA-Gold Nano-
particle Conjugates: Synthetic and Environmental 
Conditions for the Assembly-Based System
오주환, 이재승

고려대학교 신소재공학부

P-17 역마이셀과 졸겔 공정을 이용한 Eu/SiO2 형광

체 제조 및 특성평가
정광진, 손정훈, 배동식
창원대학교

P-18 Improved Hummer's method와 Hydrothemal 
dehydration method를 이용한 Graphene의 제

조 및 특성평가
정승모, 김기범, 송아림, 유주화, 임은선, Fatima 

Tuz Johra*, 정우광
국민대학교 신소재공학부; *국민대학교 대학원 신소

재공학과

P-19 Synthesis of Silver Nanowire-DNA Conjugates 
for Sensitive Diagnostic Applications
한상헌, 이재승
고려대학교 신소재공학과

P-20 Characterization of optical, electrical, and thermal 
properties of  transparent conductive films fabri-
cated by using Ag nanowires
이충열, 곽정춘, 이내성
세종대학교 나노공학과

P-21 AAO 템플릿을 이용한 Moth-eye형태의 Anti 
reflection coating 막 형성에 관한 연구
박은미, 임승규, 서수정
성균관대학교 신소재공학부

P-22 A study on the morphology and the properties 
of electroless Ni-P plating on the anodized 
Aluminium substrate
ZHANG JINGJING, 이창형, 서수정
성균관대학교 신소재공학부

P-23 프로그램이 가능한 ZnO 나노와이어 트랜지스

터 직접 인쇄
이상훈, 문경주, 황성환, 이태일, 명재민
연세대학교 신소재공학과

P-24 NiO 박막 위 수직 성장된 ZnO 나노와이어 구

조의 p-n 접합 다이오드
황성환, 문경주, 이태일, 명재민
연세대학교 신소재공학과

P-25 Field emission characteristics of carbon 
nanotube paste with the ratio of Ni and TiO2 
fillers
Sim Sora, Choi Jusung, Lee Hansung, Naesung 
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Lee*
Faculty of Nanotechnology and Advanced 

Materials Engineering, Sejong University; *Sejong 

University

P-26 Effect of the ELOG GaN using carbonized mask
홍정엽, 김상일*, 장삼석*, 권준혁*, 문성욱, 변동

진*
고려대학교 나노포토닉스공학과; *고려대학교 신소

재공학과

P-27 Nano-size 형광체 powder의 발광효율 향상을 

위한 ball공정 효과 연구
김진선, 신정욱, 송용근, 박차용, 이레나*, 조성호*, 

남상희**
인제대학교 의용공학과; *이화여자대학교 목동병원 

방사선종양학과; **인제대학교 의용공학과, 의료영

상연구소

P-28 Deposition of carbon nanotube networks on 
graphene-based flexible transparent conductive 
films and their characterization
이병주, 정구환
강원대학교 신소재공학과

P-29 A comparative study on single-walled carbon 
nanotube growth behavior using Fe and Au 
catalysts
이승환, 정구환
강원대학교 신소재공학과

P-30 폴리올을 이용한 코발트 나노분말 합성과 분

산
이태호, 이진호, 김진우, 홍현선*, 김영도
한양대학교 신소재공학과; *고등기술연구원

P-31 DNA-Mediated Reversible Assembly Properties 
of Silver Nanocubes for Diagnostic Applications
박현규, 이재승
고려대학교 신소재공학부

P-32 A Low Curing Temperature Silver Ink for High 
Conductive Electrode
양승남, 김윤현, 오혜선, 박성용
(주)창성 중앙연구소

P-33 Comparison of storage characteristics between 
Au and Ag nano particles in NFGM
이준희, 최덕균
한양대학교 신소재공학과

P-34 초음파법을 이용한 flake type 그래핀 제조
최진혁, 김태호, 조성훈, 이수완
선문대학교

P-35 판상형 무기입자의 EPD 정렬을 이용한 유무

기 복합체 제조
윤찬기, 임형미*, 이승호*
인하대학교 대학원 화학과/한국세라믹기술원; *한

국세라믹기술원

P-36 Small-molecule Nonvolatile Memory-cell Fabri-
cated with the Device Structure  of One Diode 
and One Resistor (1D1R) for Cell-array Opera-

tion 
Jong-Sun Lee, Hyun Min Seung, Jong Dae 

Lee, Kyoung Cheol Kwon, Joeng Nam Lee, 

Dong Hyun Yang, Myung-Jin Song, Dong 

Hyun Park, Jea-Gun Park
Department of Advanced Semiconductor Material 

Device Development Center Hanyang University

P-37 Al-Mg 합금 박막의 미세구조 형성 거동
선건주, 김상섭
인하대학교 신소재공학부

P-38 전해조건에 따른 Fe-Co-Ni 합금 박막의 조성

및 물리적 성질 연구
김동범, 천영훈, 배규식
수원대학교 전자재료공학과

P-39 Effects of growth temperature on ZnO nanorods 
deposited by metalorganic chemical vapor 
deposition
Ki-sun Park, A-young Kim, Samseok Jang, 

Do Han Lee, Hyun Jae Kim, Dongjin Byun
Department of Material Science & engineering, 

Korea University

P-40 Four-level memory characteristics of Nonvo-
latile Memory-cell Embedded with Fe Nanocry-
stals Surrounded with FeO and Fe2O3 Tunneling 
Barrier
Myung-Jin Song, Jong Dae Lee, Hyun Min 

Seung, Kyoung Cheol Kwon, Joeng Nam Lee, 

Jong-Sun Lee, Dong Hyun Yang, Dong Hyun 

Park, Jea-Gun Park
Department of Advanced Semiconductor Material 

Device Development Center Hanyang University

P-41 Effect of Strain and Band Offset on Memory 
Margin of Capacitor-less Memory-cell on Strai-
ned Si on Relaxed SiGe Layer-on-insulator
Seung-Hyun Song, Du-Yeong Lee, Sung- 

Gwang Kim, Tae-Hyun Kim, Okuyama Ryo-

suke, Tae-Hun Shim, Jae-Gun Park
Advanced Semiconductor Material and Device 

Development Center, Hanyang University

P-42 Dependancy of Nonvolatile Small molecule 
Memory-cells Embedded with Ti Nanocrystals 
Surrounded by TiO2 on Ti Evaporation Rate
Dong-Hyun Yang, Jong-Dae Lee, Hyun-Min 

Seung, Kyoung-Cheol Kwon, Jung-Nam Lee, 

Jong-Sun Lee, Myung-Jin Song, Dong-hyun 

park, Jea-Gun Park
Department of Advanced Semiconductor Mate-

rial Device Development Center, Hanyang 

University

P-43 나노 ZnO 분말을 이용한 가스센서 제작 및 

특성연구
정종훈, 유윤식*, 유  일
동의대학교 물리학과; *동의대학교 방사선학과
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P-44 Transfer-printed electrode on nano-rough P 
(VDF-TrFE) thin film surface for high-perfor-
mance MFM capacitors
Donyoung Kim, Dahl-Young Khang
Department of Materials Science and Enginee-

ring, Yonsei University

P-45 Non-mechanical compression barrier in Lang-
muir-Blodgett technique for large area colloidal 
monolayer formation  
Ui Yeon Kim, Dahl-Young Khang
Department of Materials Science and Enginee-

ring, Yonsei University

P-46 Facile fabrication of Si micropillar arrays using 
solution imprinting and metal-assisted electro-
less chemical etching of Si
Dahl-Young Khang, Jung-Bae Lee
Department of Materials Science and Enginee-

ring, Yonsei University

P-47 1-D confinement effect on the crystallization of 
ferroelectric P(VDF-TrFE) thin films
Si-Woo Hahm, Dahl-Young Khang
Department of Materials Science and Enginee-

ring, Yonsei University

P-48 Pulse electrodeposition and characterization of 
Ni-TiB2 composite coatings
Gobinda Gyawali, Dongjin Woo*, Soo Wohn 

Lee
Sun Moon University; *Korea Institute of 

Construction Materials

P-49 Microstructure and electrical properties of thin 
film aluminum capacitors fabricated by electro-
less Ni-P plating
이창형, ZHANG JINGJING, 서수정
성균관대학교 신소재공학부

P-50 Switchable wettability of Si nanowire array by 
contact-printed polydimethylsiloxane oligomers
Sung Soo Yun, Dahl-Young Khang
Department of Materials Science and Engineering, 

Yonsei University

P-51 Quartz Crystal Microbalance (QCM, GaPO4 
sensor)을 활용한 Tris-PYS (TPS) precursor의 

Silicon Oxide 원자층 증착 메카니즘 분석에 

관한 연구
박재민, 진광선, 박광민, 이원준
세종대학교 신소재공학과

P-52 Magnetite Nanoparticles in Hybrid Aerogel and 
Magnetic induced Nitinol Stent for Hyeprther-
mia Application
Lee Eun Hee, Kim chang yeoul
한국세라믹기술원

P-53 The Control of ZnO Nanowire Morphology in 
Chemical Bath Deposition Method and Pho-
toluminescence Properties

김종현, 임연수*, 김성현**, 정대용***, 조진우**
전자부품연구원, 명지대학교; *명지대학교; **전자

부품연구원; ***인하대학교

P-54 Preparation and PL Characterization of Ce-doped 
Lu2Si2O7 Nanopowders for Scientillator
김경남, 곽은미*
강원대학교; *강원대학교 신소재공학과

P-55 Effects of The tri-sodium citrate concentration 
on the properties of the Ga-doped ZnO thin film
Myeng Gil Gang, Seung Wook Shin*, Jun Hee 

Han*, Yin Bo Wang, Jong-Ha Moon, Jeong 

Yong Lee*, Jin Hyeok Kim
Department of Materials Science and Engineering, 

Chonnam National University; *Department of 

Materials Science and Engineering, KAIST

P-56 Effects of sputtering power on the growth of Mg 
and Ga co-doped ZnO thin films by RF magne-
tron sputtering
In Young Kim, Seung Wook Shin, Jin Hyoek 

Kim, Gi Seok Heo*, Jong-Ha Moon
Department of Material Science and Engineering; 

*Nanoelectronics Team, Honam Technology 

Service Division, Korea Institute of Industrial 

Technology

P-57 수열합성법에서 비균일 핵성장을 이용한 

PZT 막 성장
이성화, 이원희*, 임연수, 강종윤*, 공영민**, 정

대용***
명지대학교; *한국과학기술연구원; **울산대학교; 

***인하대학교

P-58 환원침전법을 이용한 Ni합성 및 첨가제에 따

른 특성변화
박성화, 최병현, 지미정, 김은경, 안용태
한국세라믹기술원

P-59 나노 니켈 분말의 입도분석
홍성현, 김현진*, 신유선**
한국기계연구원 부설 재료연구소; *재료연구소; 

**쎄로닉스

P-60 ZnO 박막의 산소 분압에 따른 성장 모드 변화
이도한, 장삼석, 임소영, 변동진
고려대학교 신소재공학과

P-61 Synthesis and Colour Performance of Anatase 
TiO2 Powder using a Homogeneous Precipi-
tation Method
최순옥, 임성환
강원대학교 신소재공학과

P-62 소수성 octadecyl- trichloro-Silane (OTS)이 코

팅된 나노다이어몬드의 분산 특성연구
전수형, 엄영랑, 이창규
한국원자력연구원 원자력재료개발부 나노소재응용팀

P-63 Effect of ND dispersed engine oil on wear 
behaviors of gray cast iron and SKD11
김창규, 전수형*, 엄영랑*, 이창규*
한국원자력연구원 원자력재료개발부 나노소재응용
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팀, 과학기술연합대학원대학교 양자에너지화학공

학; *한국원자력연구원 원자력재료개발부 나노소재

응용팀

P-64 Effects of Cu molar concentrations on the stru-
ctural, compositional,  and optical properties of 
Cu2ZnSnS4 nanoparticles by sulfurization of 
microwave-assisted method
SaeRok kim, Seung Wook Shin*, Jong-Ha Moon, 

Jeong Yong Lee*, Jin Hyeok Kim

Department of Materials Science Engineering, 

Chonnam National University; *Department of 

Materials Science and Engineering, KAIST, 

Daejeon 305-701, South Korea

P-65 Studies on growth and characterization of single 
step electrodeposited Cu(In,Ga)(Se,S)2 (CIGSS) 
thin film and its application of thin film solar 
cells
Seung Hyoun Lee, Seung Wook Shin*, 

Seung-Yup Lee**, Kyung-Am Kim**, K.V. 

Gurav, Jeong Yong Lee*, Jong Ha Moon, Jin 

Hyeok Kim
Department of Material Science and Engineering, 

Chonnam National University; *Department of 

Materials Science Engineering, KAIST, **LG 

Innotek Co., Ltd., LG Components R&D Center

에너지 및 환경재료

P-66 Investigation of Sr Doped Layered Perovskites, 
NdBa1-xSrxCo2O5+d, for SOFC Cathode Applica-
tions
김정현
국립 한밭대학교 신소재공학부 응용소재공학과

P-67 Microstructural properties of impregnated (La, 
Sr) (Ti, Mn)O3±δ with Focused Ion Beam (FIB) 
techniques as a potential anode material for 
Solid Oxide Fuel Cell application
김정현
국립 한밭대학교 신소재공학부 응용소재공학과

P-68 Aluminizing 처리한 STS310, STBA24, STBA26 
철합금의 고온 황화 부식  
김민정, 이동복, Zhao Chenguang
성균관대학교

P-69 등각형상 지지격자 스프링 접촉부에서 고연

소용 지르코늄 합금의 부식특성 분석
장정남, 민덕기, 권형문, 서항석, 손영준, 전용범
한국원자력연구원

P-70 제조법이 다른 분말을 사용한 Ce0.8Gd0.2O1.9 세
라믹스의 소결성에 미치는 Ga2O3의 첨가효과
김희은, 박민우, 이주신
경성대학교 신소재공학과

P-71 광학 카메라 및 비교측정기를 이용한 경수로 

사용후핵연료 집합체 수중 제원측정 기술

권형문, 권인찬, 이형권, 전용범, 김도식
한국원자력연구원

P-72 SEM을 이용한 U-7wt%Mo 핵연료 분말 압출

재와 Si의 반응층 및 코팅층 미세구조 관찰
김우정, 조우형, 이해인, 이윤상, 박종만
한국원자력연구원

P-73 Si 코팅된 U-7Mo/Al 분산핵연료의 열처리 시

간에 따른 반응층 거동 연구
이해인, 조우형, 김우정, 이윤상, 박종만
한국원자력연구원

P-74 Enhancing Power Conversion Efficiency of 
Polymer Solar Cell Using Various Blocking 
Layer Materials
Hyo-Jun Kim, Joo-Hyeong Park, Dal-Ho Kim, 

Ji-Heon Kim, Yeon-Hee Hwang, Jae-Woo 

Shin, Jea-Gun Park
Advanced Semiconductor Material Device 

Development Center, Hanyang University

P-75 건식 CO2 흡수제의 무기재료 재생증진제 영

향 평가 
위영호, 류청걸, 이중범, 엄태형
한전 전력연구원

P-76 Characterization and Photocatalytic Performan-
ce of Vanadium doped TiO2 Photocatalyst by 
Sonochemical method
Ah Young Choi, Chul-Hee Han, Sung Hun 

Cho, Tae Ho Kim, Soo Wohn Lee
Sun Moon University

P-77 유무기 복합중공입자 제조와 단열 페인트 적용
윤찬기, 임형미*, 이승호*, 박상언**
인하대학교 대학원 화학과/한국세라믹기술원; *한

국세라믹기술원; **인하대학교 화학과

P-78 Synthesis of Fe, N co-doped TiO2 nanoparticles 
for degradation of various dyes under visible light
Tae Ho KIM, Sung Hun CHO, Ah Young CHOI, 

Soo Wohn LEE
Sun Moon University

P-79 사이클릭 소결에 의한 NdFeB 영구자석의 보

자력 증가
김진우, 김세훈, 송선용, 김영도
한양대학교 신소재 공학과

P-80 Ca2.76Cu0.24Co4O9의 미세구조에 미치는 소결온

도의 영향
이가원, 황효기, 김기영, 김준영, 박경순
세종대학교

P-81 용액연소법을 이용한 Fe2-xPxO3 (0≤x≤0.01)
의 제조 및 미세구조 연구  
황효기, 이가원, 김준영, 김기영, 박경순
세종대학교

P-82 π형 Ca2.76Cu0.24Co4O9/Ca0.8Dy0.2MnO3 열전모

듈의 제작 및 출력 특성
이가원, 박경순
세종대학교
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P-83 Ca1-xSmxMnO3 (0≤x≤0.16)의 미세구조 및 열

전특성
김준영, 이가원, 김기영, 황효기, 박경순
Faculty of Nanotechnology and Advanced 

Materials Engineering, Sejong University, Seoul 

143-747, Korea

P-84 단열창호용 저방사 TaN/Ag/TaN/glass 다층구

조박막의 미세조직 제어 및 전기광학적 특성
조현철, Akepati Sivasankar Reddy*, 이기선**
공주대학교 에너지시스템공학과; *공주대학교 그린

홈에너지기술연구소; **공주대학교 신소재공학과

P-85 기계적 밀링에 따른 분말 입자변화
정주혜, 이길근, 하국현*
부경대학교 공과대학 신소재공학부; *재료연구소

P-86 고온산화시 T23 강의 스케일 및 미세조직 분

석
박상환, 이동복, 김슬기, 김민정, 봉성준
성균관대학교

P-87 P92, P122 강 용접부의 고온산화
박상환, 이동복, 봉성준, 김민정, 김슬기
성균관대학교

P-88 Synthesis of Ultrathin Spinel LiMn2O4 Nanow-
ires for Lithium Ion Battery
이현욱, P. Muralidharan*, 김도경
KAIST 신소재공학과; *RGCET Chemistry

P-89 Ex-situ TEM Investigation of ZnMn2O4 Nanow-
ires as Conversion Anode Materials for Lithium 
Ion Batteries
이현욱, 김성욱*, P. Muralidharan**, 서동화*, 강

기석*, 김도경
KAIST 신소재공학과; *서울대학교 재료공학부; 

**RGCET Chemistry

P-90 Temperature Dependence of Dielectric Proper-
ties for the Carbon Particle-Filled PMC below 
the Pt (Percolation Threshold)
신순기
강원대학교

P-91 도시 생활 쓰레기 바닥재의 세라믹 원료화 
김창묵, 이병하*
명지대학교 한국도자기연구센터; *명지대학교 신소

재공학과

P-92 Effects of pre-milled nano-sized starting 
materials on the microstructure & electroche-
mical properties of LiFePO4/C composite cat-
hodes
Man-Soon Yoon, Mobinul Islam, Iqbal Mahmud, 

Soon-Chul Ur
Dept. of Material Sci. and Eng., Research centre 

for Sustainable Eco-Devices and Materials 

(ReSEM), Chungju National University, Chungbuk, 

Republic of Korea

P-93 5년 경년 변화에 따른 태양전지 모듈의 금속

전극 열화 메커니즘 해석

강현우, 박노창, 한창훈, 홍원식
전자부품연구원 부품소재물리연구센터

P-94 Enhancement of Solar Cell Efficiency the 
N-type Al Rear Junction by Optimizing Doping 
Temperature
Min-Ha CHOI, Seung-Wook BAEK, Hyun-Ki 

YOON, In-Ji LEE, Gon-Sub LEE, Jea-Gun 

PARK
Advanced Semiconductor Materials and Device 

Development Center, Hanyang University

P-95 미립자분산 Bi2Te3 분말의 SPS 소결거동 및 

전기적특성
최영훈, 백창석, 이길근, 하국현*
부경대학교 공과대학 신소재공학부; *재료연구소

P-96 결정질 실리콘 태양전지 모듈의 가속열화에 

따른 Encapsulant (EVA)/Backsheet의 계면박리
강현우, 박노창, 김남수
전자부품연구원 부품소재물리연구센터

P-97 Synthesis and thermoelectric properties of 
Half-Heusler TiCoSb
Man-Soon Yoon, Young-Geun Lee*, Il-Ho 

Kim, Woong-Jae Lee, Jin-Hee Kim, Hyun- 

Kyung Choi, Ji-Hee Pi, Moon-Kwan Choi*, 

Soon-Chul Ur
Dept. of Material Sci. and Eng., Research centre 

for Sustainable Eco-Devices and Materials 

(ReSEM), Chungju National University, Chungbuk, 

Republic of Korea.; *Dept. of Material Sci. and 

Eng, Chungju National University, Chungbuk, 

Republic of Korea

P-98 Improvement of Power Conversion Efficiency 
of Polymer Solar Cell using Single-wall Carbon 
Nano Tube
Jae-Woo Shin, Dal-Ho Kim, Ji-Heon Kim, 

Yeon-Hee Hwang, Jea-Gun Park
Advanced Semiconductor Material and Device 

Development Center, Hanyang University

P-99 전사법을 이용한 SOFC Cell 제작 및 출력특

성
구자빈, 최병현*, 지미정*, 안용태, 황해진**
한국세라믹기술원, 인하대학교 세라믹공학과; *한국

세라믹기술원; **인하대학교 세라믹공학과

P-100 Sb Doping effect on the thermoelectric proper-
tise of Half-Heusler Zn Ni Sn processed by 
Mechanical Alloying
Man-Soon Yoon, Young-Geun Lee*, Il-Ho 

Kim, Woong-Jae Lee, Jin-Hee Kim, Hee- 

Young Ko, Ji-Hee Pi, Moon-Kwan Choi*, 

Soon-Chul Ur
Dept. of Material Sci. and Eng., Research Centre 

for Sustainable Eco-Devices and Materials 

(ReSEM), Chungju National University, Chungbuk, 

Republic of Korea.; *Dept. of Material Sci. and 

Eng, Chungju National University, Chungbuk, 
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Republic of Korea

P-101 ZnO Doped TiO2 nano Tube of Production 
Methods and Characterizatics
조성훈, 이수완*, 김태호
선문대학교 글로벌 연구실; *선문대학교 환경공학과

P-102 단면 표면조직화 결정질 실리콘 태양전지 반

사도 특성
도겸선, 박석기*, 명재민**, 유권종***, 송희은***
연세대학교 신소재공학과, 한국에너지기술연구원; 

*건국대학교 전기공학과; **연세대학교 신소재공학

과; ***한국에너지기술연구원

P-103 산화물 환원공정에 의해 제조된 Bi-Te-Se계 

열전재료의 열전특성
박배건, 이길근, 김우열, 권철민, 하국현*
부경대학교 신소재공학부; *재료연구소

P-104 결정질 실리콘 태양전지 도핑 확산 공정에서 

Drive-in 공정 최적화
이희준, 최성진*, 명재민**, 유권종***, 송희은***
연세대학교 신소재공학과, 한국에너지기술연구

원; *충남대학교 대학원 전자 전파 정보통신공학

과; **연세대학교 신소재공학과; ***한국에너지기

술연구원

P-105 Bi2te3 열전재료의 전기적 특성에 미치는 

Al2O3 분산입자의 영향
백창석, 최영훈, 이길근, 하국현*
부경대학교 신소재공학부; *재료연구소

P-106 Improvement of Performance by SnCl4 treat-
ment of FTO Substrate in Dye-Sensitized Solar 
Cells
Seok-Min Yong, Do Kyung Kim
Korea Advanced Institute of Science and 

Technology

P-107 Influence of the frequency for oxide layers on 
the Al1050 Alloy prepared by Plasma Electroly-
tic Oxidation process
Kyung-Su Nam, Dae-Young Lim*, Jeong- 

Hwan Song*, Young-Jun Choi**
Dept. of Materials Engineering, Graduate School 

of PaiChai University; *Dept. of Information & 

Electronic Materials Engineering, PaiChai 

University; **OPTRONTEC, Daejeon

P-108 BCTZ첨가가 0.95(K0.5Na0.5)0.95Li0.05NbO3-0.05 
AgSbO3 비납계  압전세라믹스의 미세구조와 

압전/유전특성 및 상전이현상에 미치는 효과  
이웅재, 윤만순, 어순철
친환경 에너지 변환ㆍ저장소재 및 부품개발 연구센

터; 충주대학교 신소재공학과

P-109 AgCl/WO3 nanocomposite as a visible light 
driven photocatalyst
Rajesh Adhikari, Tae-Ho Kim, Sung Hun Cho, 

Soo Wohn Lee*
Sun Moon University; *Sunmoon University

P-110 Pulsed Laser Deposition 방법을 이용한 LiPON 
박막 증착

은영진, 우성주, 오효진*, 김선재*, 이원준
세종대학교 신소재공학과; *세종대학교 나노공학과

P-111 LiPON 박막 증착을 위한 고밀도 Li3+XPO4 
target 제조
은영진, 우성주, 김혜진, 최범진, 이원준
세종대학교 신소재공학과

P-112 Microstructure, mechanical and electrical prope-
rties of core shell Ni-YSZ anode supported solid 
oxide fuel cells (SOFC)
정성헌, 최병현*, 지미정*, 권용진**, 김은경***
한국세라믹기술원, 연세대학교; *한국세라믹기술원; 

**고려대학교; ***연세대학교

P-113 석조문화재를 위한 접착ㆍ중천용 에폭시 경

화수지와 무기 첨가제의 사용에 따른 기계적 

특성 변화
최병훈, 이명성
국립문화재연구소

P-114 고효율 후면 전극형 실리콘 태양전지에서 도

핑 페이스트 제조 및 그 특성
양승진, 이정웅, 박기범, 손창석, 이장희, 박성용
(주)창성 중앙연구소

P-115 태양전지 효율 향상을 위한 페이스트 레올로

지 특성
박기범, 이정웅, 양승진, 박성용
(주) 창성

P-116 P3HT:PCBM:PFO-poss 활성층을 갖는 고분자 

유기 박막 태양전지의 특성연구
장성규, 김근호, 최재영, 장호정*
단국대학교 전자전기공학과; *단국대학교 전자공학과

P-117 LCD powder obtained from used LCD  panels 
and Indium Elution Properties depending on 
variation of dissolution conditions
Mi-Kyung Jeong, Chul-Hee Lee, Hyun-Seon 

Hong*, Soon-Jik Hong
Kongju National University; *Institute for Advanced 

Engineering

P-118 Formation & Characterization of CuInS2 absor-
ber layer by sulfurization of In/Cu stacked 
precursor; Effect of Cu/In compositional ratio
Seung Hwan Lee, Jun Hee Han*, Min sung 

Kim, Seung Wook Shin*, Jae Ho Yun**, Jong 

Ha Moon, Jin Hyeok Kim, Jeong Yong Lee*
Photonics Technology Research Institute, 

Department of Materials Science and Engineering 

Chonnam National University; *Department of 

Materials Science and Engineering, KAIST; 

**Photovoltaic Research Group, Korea Institute 

of Energy Research

P-119 후면식각과 알루미나 부동화막을 적용한 결

정질 실리콘 태양전지
김범성, 신정현*, 이홍재*, 이돈희*
한국생산기술연구원 희소금속연구그룹; *(주)테스

P-120 Effect of shot peening on the oxidation of Ag- 
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based alloy
김송이, 김지수, 이민하
한국생산기술연구원 희소금속연구그룹

P-121 Effect of non-toxic complexing agent Sodium 
Citrate on the properties of chemically bath 
deposited ZnSe thin films and its applications 
for thin films
G. L. Agawane, Seung Wook Shin*, Seung 

Hwan Lee, K. V. Gurav, A. V. Moholkar**, 

Jeong Yong Lee*, Jin Hyeok Kim
Department of Materials Science and Engineering, 

Chonnam National University; *Department of 

Materials Science and Engineering, KAIST; 

**Electrochemical Materials Laboratory, Depart-

ment of Physics, Shivaji University

P-122 Earth abundant element kieserite Cu2ZnSn (Sx, 
Se1-x)4 absorber thin films for tunable band gap 
characteristics
Seung Wook Shin, Jun Hee Han, G.L. Aga-

wane*, Jong-Ha Moon*, Jeong Yong Lee, Jin 

Hyeok Kim*
KAIST; *Chonnam National University

P-123 P5+ 이온이 첨가된 SnO2의 제조 및 미세구조 

연구
이가원, 김기영, 김준영, 황효기, 박경순
세종대학교

P-124 Microstructure of Cu-YSZ cermets prepared by 
solid-state reaction for SOFCs
김기영, 김준영, 이가원, 황효기, 박경순
Faculty of Nanotechnology and Advanced 

Materials Engineering, Sejong University

생체 및 의용재료

P-125 The influence of the zirconia surface treatment 
on the shear bonding strength between dental 
porcelain and zirconia
Ji Young Yoon, Ji Ho Kim*, Taik Nam Kim
Department of Information and Electronic Mater-

ials Engineering, Paichai University; *Depart-

ment of Materials Science and Engineering, 

Graduate School, Paichai University

P-126 BCP Loading on PCL/ PLGA Membranes for 
Improved Mechanical Strength and Osteoblast 
Cytocompatibility
Rose Ann Franco, Thi Hiep Nguyen, Byong- 

Taek Lee
Department of Biomedical Engineering and 

Materials, Soonchunhyang University

P-127 PLGA/ Gelatin 3-D scaffolds for Bone Tissue 
Engineering Applications
Alexander Sadiasa, Byong-Taek Lee
Department of Biomedical Engineering and 

Materials, College of Medicine

P-128 In-vitro study of comparison between Porous 
and Non-Porous PLGA (poly lactic- co- glycolic 
acid) Microspheres with Apatite Coating and 
BMP-2
Subrata Deb Nath, Byong Taek Lee
Department of Biomedical Engineering and 

Materials, Soonchunhyang University

P-129 Novel biodegradable chitosan-tyramine-gelatine 
hydrogel/bioactive glass ceramic composite for 
bone tissue engineering
Dibakar Mondal, Thi-Phuong Nguyen, Byong- 

Taek Lee
Department of Biomedical Engineering & Materials, 

School of Medicine, Soonchunhyang University

P-130 자기펄스 압축성형 장치로 제조된 티타니아 

덴탈블럭의 기계적 특성 및 가공성 평가
권태환, 박효영, 주욱현*, 이창규**, 홍순직
공주대학교 신소재공학부; *바이오머테리얼즈코리

아; **한국원자력연구원

P-131 기능적 기공 구조를 가진 HAp 임플랜트의 제

작 공정 및 특성
김용찬, 남현주, 채지수, 이민철, 서상민, 오경식
국립안동대학교 신소재공학부 응용신소재전공

구조재료 및 공정기술

P-132 인코넬 713 합금의 대기중 고온산화
김민정, 이동복, 박상환, Zhao chenguang
성균관대학교

P-133 Formation and Oxidation of Nitrided layers 
formed on Titanium alloys by Gas Nitriding
김민정, 이동복, 봉성준, 김슬기
성균관대학교

P-134 자동차용 Mg합금의 개발 동향
황용길, 길상철*
ReSEAT 프로그램 동아대 명예교수; *한국과학기술

정보연구원

P-135 삼성분계 Cr2AlC 탄화물의 대기중 고온산화
김슬기, Trinh Van Trung*, 봉성준**, 이동복**
성균관대 신소재공학과; *울산대학교 첨단소재공학

부; **성균관대학교 신소재공학과

P-136 핵연료 지지격자의 정적 좌굴시험기술 개발
김도식, 백승제, 유병옥, 송웅섭, 권인찬, 김기하, 

손영준, 전용범, 류우석
한국원자력연구원

P-137 조사 핵연료 골격체 연결부의 강도시험기술 

개발
김도식, 백승제, 유병옥, 송웅섭, 권인찬, 김기하, 

손영준, 전용범, 류우석
한국원자력연구원

P-138 고효율 SiC MPC Heat Sink 소재 개발
천승호, 한인섭*, 김세영*
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(주)휴믹스; *한국에너지기술연구원 에너지소재센터

P-139 저압질화 처리된 탄소강의 부식거동
김기택, 김윤기, 김상권*, 문경일*
한밭대학교; *한국생산기술연구원

P-140 Photoluminescience properties for ZnO: Li 
layers post annealed in the Zn -ambient, O, and 
vacuum
Kwangjoon Hong
Department of Physics, Chosun University

P-141 Binding energy study from photocurrent siginal 
in CdIn2S4 epilayers grown on GaAs by hot wall 
epitaxy
Sangha You, Kwangjoon Hong
Department of Physics, Chosun University

P-142 Electrical properties for CuAlSe2 layers grown 
by hot wall epitaxy method
Kijung Lee, Kwangjoon Hong*
Graduate School Chosun University; *Department 

of Physics Chosun University

P-143 Temperature dependence of photocurrent energy 
for CdIn2Te4 epilayers
Kwangjoon Hong
Department of Physics, Chosun University

P-144 Studies on valence-band splitting energy photo-
current spectra of CdGa2Se4 layers
Kwangjoon Hong
Department of Physics, Chosun University

P-145 Condition of optimum growth and electrical 
properties of ZnAl2Se4 Single Crystal Thin Film
Kwangjoon Hong
Department of Physics, Chosun University

P-146 Optimum conditions of growth for MgGa2Se4  
epilayers
Kwangjoon Hong
Department of Physics, Chosun University

P-147 Electric conductivities of the sodium vanadate 
glasses
구동건, 김동환, 김태희, 황차원, 류봉기
부산대학교

P-148 Cu/SiC 복합분말의 제조 및 특성
오승탁, 강미숙, 황석현, 류도형
서울과학기술대학교 신소재공학과

P-149 고속도금라인의 합금화 제어기술
최진혁
현대하이스코 기술연구소 자동차강판연구팀

P-150 진공아크용해에 의해 정련된 몰리브덴 스크

랩의 극미량 불순물 분석
이백규, 오정민*, 이승원, 김상배*, 임재원*
충남대학교 응용소재공학과; *한국지질자원연구원

P-151 상용 티타늄 분말로부터 저산소 티타늄 잉곳

의 제조
오정민, 이백규, 서창열, 조성욱, 임재원
한국지질자원연구원

P-152 The grafting of maleic anhydride on polyoxy-
methylene  
최정민, 윤호규, 서경혁, 최민우, 이주영
고려대학교 신소재 공학과

P-153 저항복비형 980MPa급 냉연 및 합금화용융아

연도금 강판 개발
조현수, 이보룡, 문만빈*, 신효동**
현대하이스코 기술연구소 자동차강판연구팀; *현대

하이스코 기술연구소; **현대제철 기술연구소 자동

차강판개발팀

P-154 X-선 광 밸브 검출기 구현을 위한 차폐체 유

무에 따른 광도전체의 전기적 특성연구  
이지윤, 전승표*, 이윤진*, 권준환, 석대우**, 정숙

희***, 남상희****
인제대학교 의용공학과; *인제대학교 의료영상과학; 

**김해의생명센터; ***인피니트 헬스케어; ****인제

대학교 의용공학과, 의료영상연구소

P-155 IF 강의 제조조건에 따른 기계적 특성
유현석, 문만빈, 김영진, 이보룡
현대하이스코 기술연구소

P-156 차체 부품의 전단가공이 결합된 열간 성형 복

합 기술 개발 연구
김도형, 윤승채, 남승만, 이보룡
현대하이스코

P-157 Effects of molybdenum on the thermal pro-
perties and high temperature mechanical proper-
ties of Inconel 740
이성용, 신경수*, 김선진*
한양대학교 신소재공학과; *한양대학교

P-158 초고장력강 차체부품의 스프링백 영향 인자

에 대한 고찰
민병열, 이보룡, 김영진, 문만빈
현대하이스코

P-159 내마식 오버레이 소재용 Fe계 합금의 solid 
particle erosion 저항성에 미치는 carbide와 

strain-induced martensitic transformation의 영향
김혜원, 김기남, 김태호, 김선진
한양대학교

P-160 Effect of Ni and Mn on the cavitation erosion 
resistance of Fe-Cr-C-Ni/Mn austenitic alloys
김기남, 김혜원, 김선진
한양대학교

P-161 아연도금 강판의 두께에 따른 용접 영향성 평가
송현수, 최보성, 윤지현, 윤존도*
(재)울산테크노파크 자동차기술지원단; *경남대학

교 대학원 재료공학과

P-162 AZ31합금의 압출시 집합조직의 거동  
송영호, 장석윤, 김정민, 박준식, 주상욱*, 오중석*, 

신희택*
한밭대학교; *(주)보원경금속

P-163 탄소 및 나이오븀의 미소 함량의 변화에 따른 

340MPa급 자동차외판용 강판의 기계적 특성 

연구
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민왕기, 이보룡, 문만빈*
현대하이스코 자동차강판연구팀; *현대하이스코 기

술연구소

P-164 Si 코팅된 4130합금의 고온산화거동
송영호, 조예원, 김정민, 박준식, 김대승*, 손영일**
한밭대학교; *(주)한화; **국방과학기술연구소

P-165 고규소(11.7 wt% Si) 알루미늄 합금에서 PEO 
공정에 의해 형성된 산화물 층에 미치는 여러 

변수들의 영향에 대한 연구
박덕용, Chong-Hyun Chang*, Nosang V. 

Myung**
한밭대학교 신소재공학부 응용소재공학전공; *De-

partment of Chemical and Environmental Enginee-

ring, University of California-Riverside, USA; **De-

partment of Chemical and Environmental Enginee-

ring, University of California-Riverside

P-166 수소 환원과 실리콘나이징 처리를 통한 MoSi2 
코팅층 제작
전인목, 김진우, 박지연*, 김영도
한양대학교 공과대학 신소재공학부; *한국원자력연

구원 원자력재료연구부

P-167 아연-마그네슘 용탕에서의 300계 스레인리

스강의 침식 거동
변종민, 김대경, 유지민, 김세훈, 김태엽*, 정우성*, 

김영도
한양대학교 신소재공학과; *포스코 기술연구소

P-168 Ni계 초내열 합금 Inconel 740의 γ ` 석출물의 

열적안정성에 미치는 Mo, W의 영향
신경수, 이성용, 김선진
한양대학교 신소재공학부

P-169 Study on Tribological Properties of Cast Steel 
by Laser Surface Texturing
Hyun Hwi Lee, Sang Hoon Lee*, Bhupendra 

Joshi, Seung-Ho Kim**, Soo Wohn Lee***
Department of Metallurgy and Materials Enginee-

ring, SunMoon University, Korea; *Department of 

Advanced Materials Engineering, SunMoon 

University, Korea; **Industry Unversity Coope-

ration Foundation, SunMoon University, Korea; 

***Department of Environmental Engineering, 

SunMoon University, Korea

P-170 금속분말 소결방법에 의해 제조된 마이크로 

블레이드에 미치는 여러 가지 공정변수들의  

영향에 대한 연구
박덕용, 심철용*
한밭대학교 신소재공학부 응용소재공학과; *한밭대

학교, 신소재공학부 응용소재공학과

P-171 Photon counting mode에서의 최적화된 광도전

체층 제작을 위한 제작 공정 최적화
이윤진, 김성헌*, 이지윤*, 조윤재*, 박지군**, 강

상식**, 남상희***
인제대학교 의료영상과학; *인제대학교 의용공학과; 

**한국국제대학교 방사선학과; ***인제대학교 의용

공학과, 의료영상연구소

P-172 Fe-Cr-C계 오스테나이트 합금에서 Ni, Mn 첨
가가 sliding wear 저항성에 미치는 영향
박명철, 윤재용, 신민호, 김선진
한양대학교 신소재공학과

P-173 자기윤활성을 지닌 Fe계 composite 합금의 마

모거동에 미치는 Tempering의 영향
윤재용, 김선진
한양대학교

P-174 Al 합금성분이 금형강 Soldering에 미치는 영향
최세원, 김유미*, 홍성길*, 김영찬, 김철우, 조재

익, 강창석
한국생산기술연구원 호남권지역본부; *전남대학교 

신소재공학부

P-175 Nd-Fe-B 희토자석의 재자원화를 위한 스크랩 

크기의 영향
나현웅, 조용수*, 김용환**
연세대학교 신소재공학과, 한국생산기술연구원 희

소금속연구그룹; *연세대학교 신소재공학과; **한국

생산기술연구원 희소금속연구그룹

P-176 3Y-TZP 첨가가 Al2O3의 기계적 특성에 미치

는 영향
김보랑, 강종봉*, 조범래**, 채지훈***, 조경제****
경남대학교 첨단공학과; *경남대학교 나노공학과; 

**계명대학교 신소재공학과; ***계명대학교 재료공

학과; ****계명대학교

P-177 Thermal Shock Measurement of Mo2C added 
Ti(C,N) Matrix Cermet by Infrared Radiation 
Heating Method
신순기
강원대학교

P-178 Fe-Cr-C-Mn 4원계 합금의 시간에 따른 cavita-
tion erosion 마모거동 분석
신민호, 박명철, 윤재용, 김선진
한양대학교

P-179 주형/용탕 계면 반응층이 압력제어주조 Ti 다
공체의 특성에 미치는 영향
이지운, 현승균, 강산, 황운석, 이병필*, 김명균*, 

김영직**
인하대학교 신소재공학부; *포항산업과학연구원; 

**성균관대학교 신소재공학부

P-180 590MPa급 자동차 외판용 DP 강 개발
이강노, 이상욱, 박진성*, 이보룡
현대하이스코 기술연구소; *현대제철

P-181 자동차용 고강도강판의 냉간압연 및 집합조

직 해석
이강노, 윤승채, 이보룡
현대하이스코 기술연구소

P-182 Al/Mild steel Clad metal의 Annealing 조건 및 

기계적 특성 연구
정은욱, 김회봉, 이종우, 조영래
부산대학교 재료공학과

P-183 Deposition of ZnO Films Using Atmospheric 
Pressure Cold Plasma with Various Discharge 
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Voltages
Gi Taek KIM, Akiou Kawaguchi*, Takehiko 

Murase*, Koji Yamauchi*, Toshifumi Yuji**, 

Tomokazu Shikama***, Yoon-Kee Kim****, 

Yoshifumi Suzaki*
Department of Welding and Production Engineering, 

Han-bat National University. Department of 

Advanced Materials Science, Kagawa University; 

*Department of Advanced Materials Science, 

Kagawa University; **Faculty of Education & 

Culture, University of Miyazaki; ***Kagawa National 

College of Technology; ****Department of Welding 

and Production Engineering, Han-bat National 

University

P-184 전해도금법으로 성장시킨 Ni-Co 도금막의 표

면 형상에 전극간 거리의 변화와 질소 가스 

퍼지가 미치는 효과
곽준호, 김진수, 서수정
성균관대학교 신소재공학부

P-185 1180MPa급 자동차용 고장력강의 기계적 성

질에 미치는 미세조직의 영향
이상욱, 이보룡, 문만빈
현대하이스코

P-186 Manufacturer of the open cell magnesium alloy 
foam with pore size control structure
yue xue zheng, 허보영*
Gyeongsang National University; *경상대학교

P-187 Si 함유된 Scale의 산세특성 연구
오종수, 이강노, 이보룡
현대하이스코 기술연구소 자동차강판연구팀

P-188 소형펀치시험을 이용한 DP 강의 수소취성거

동 평가
박재우, 강계명*, 최종운*
서울과학기술대학교 재료공학과; *서울과학기술대

학교 신소재공학과

P-189 Preparetion of cobalt powder from CoCl2

신기웅, 임재원, 김상배, 안종관*
한국지질자원연구원; *중원대학교 에너지자원공학부

P-190 백금족 촉매를 이용한 판상 은 분말 제조
신기웅, 김동진, 조성욱, 안종관*
한국지질자원연구원; *중원대학교 에너지자원공학

부

P-191 Influence of H2/NH3 reactive gas ratio on CVD 
Co layer for Cu interconnect
박재형, 박종완, 문대용, 윤돈규
한양대학교

P-192 주물재료의 경량화제조기술개발동향
최창옥, 김종헌, 길상철
한국과학기술정보연구원

P-193 h-BN이 첨가된 질화규소 복합체의 광학적, 
기계적, 내마모 특성
이태민, Bhupendra Joshi, 이수완
선문대학교

P-194 TiO2 첨가에 따른Al2O3/15wt% ZrO2/1wt% h-BN 

세라믹스의 기계적 및 열특성 평가
김형석, 이수완, 이현휘*
선문대학교 환경공학과; *선문대학교 재료공학과

P-195 The effect of Processing Condition on the Me-
chanical Properties of Ti-Nb Interstitial Free 
High Strength Steel (IF-HSS)
황인석, 이보룡
현대하이스코

P-196 광과 열경화 상호작용을 고려한 solder resist 
경화반응 연구
박창식, 정기호
삼성전기

P-197 금속 다공체 제조를 위한 탄소몰드의 적용가

능성 고찰
지창욱, 임영목*, 김양도
부산대학교 재료공학과; *한국기계연구원 부설 재료

연구소 재료평가그룹

P-198 Effect of Cobalt on The Microstructure of 
Melt-Spun Al-30Si-5Fe Alloys
Chan-Mi Kim, M. Fatih Kilicaslan*, Fikret 

Yilmaz**, Orhan Uzun**, Soon–Jik Hong
Division of Advanced Materials Engineering and 

Institute for Rare Metals, Kongju National Univer-

sity; *Department of Physics, Faculty of Arts and 

Sciences, Kastamonu University, Kastamonu, 

Turkey; **Department of Physics, Faculty of Arts 

and Sciences, Gaziosmanpasa University, Tokat, 

Turkey

P-199 Growth and characteristics of epitaxial lateral 
overgrown a-plane GaN on r-plane sapphire 
using high-dose N+-ion-implantation
권준혁, 장삼석, 홍정엽*, 문성욱*, 변동진
고려대학교 신소재공학과; *고려대학교 나노포토닉

스공학과

P-200 Structure and properties of SnO-B2O3-P2O5 
Glasses
Dong-Hwan KIM, Bong-Ki RYU, Dong-Gun 

GWOO, Tae-Hee KIM, Kyung-Bum KEE
Pusan National University

P-201 동과 강의 이중 구조형 액체 분리 부품 제조
홍성현
한국기계연구원 부설 재료연구소

P-202 Fabrication and Property Evaluation of Mo 
Sputtering Target by Spark Plasma Sintering 
Process
이승민, 박현국, 윤희준, 양준모*, 우기도**, 오익현

한국생산기술연구원; *나노종합팹센터; **전북대학교

디스플레이 및 광재료

P-203 Near-Infrared Absorbing Chromophores Based 
On Donor-Acceptor
박수열, 박수열, 신승림, 신종일, 이상오, 안경룡*, 
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전근
한국화학연구원, 계면화학공정연구팀; *한국화학연

구원, 계면화학연구팀

P-204 Effects of Sputtering Power and Deposition 
Temperature on the Properties of ZnO：Ga 
Transparent Electrode Films Deposited by DC 
Magnetron Sputtering
이상훈, 이웅, 천동근, 남효빈
창원대학교 금속신소재공학과

P-205 Photoluminescence of Y0.94-xZnxVO4：Eu0.06 (0
≤x≤0.1) Red-emitting Phosphors prepared by 
Solution Combustion Method for PDP Appli-
cations
김기영, 김준영*, 이가원*, 황효기*, 박경순*
Faculty of Nanotechnology and Advanced Mate-

rials Engineering, Sejong University; *Faculty of 

Nanotechnology and Advanced Materials Engin-

eering, Sejong University

P-206 진공자외선 여기 하에서의 Ba3Si6O12N2：Eu2+ 
녹색 형광체의 발광특성  
우미혜, 최성호, 정하균
한국화학연구원

P-207 Hydrothermal법으로 합성한Al-첨가 YVO4：
Eu3+ 나노형광체의 광 발광 특성  
서정현, 최성호*, 남산**, 정하균*
한국화학연구원, 고려대학교; *한국화학연구원; **고

려대학교

P-208 다층박막 flexible 전극기판의 방사선 검출기 

적용가능성 평가
김대국, 오경민, 김지나*, 김진선, 이규홍**, 허승

욱**, 남상희***
인제대학교 의용공학과; *인제대학교 의료영상과학; 

**(재)김해의생명센터; ***인제대학교 의용공학과 & 

의료영상연구소

P-209 Eu 함유량 및 소결 온도 변화에 따른 Sr(3-X) 

Ga2O6：Eu3+
X 형광체 분말의 형광특성

문철현, 이성수
신라대학교 전자재료공학과

P-210 Ca 함유량 변화에 따른 Sr(2.92-X)Ca(X)Ga2O6：
Eu3+

0.08 형광체 분말의 형광특성
김민재, 이성수
신라대학교 전자재료공학과

P-211 Effect of Melting Atmospheres in the Tin- 
phosphate Glass Systems
안용태, 최병현, 지미정, 이서환, 황해진*
한국세라믹기술원; *인하대학교

P-212 Luminescent properties of Eu-doped A3-2x/3AlO4F 
(A=Ca, Sr, Ba) and A3-2x/3Al1-yInyO4F
김여진, 박상문
신라대학교 에너지응용화학과

P-213 Fabrication of touch sensor using PEDOT：PSS 
for touch screen panel
임승규, 박은미, 서수정

성균관대학교

P-214 Eu3+ 함량비가 Gd1-xPO4：Eux 적색 형광체의 

발광 특성에 미치는 영향
조선욱
신라대학교 전자재료공학과

P-215 자외선여기용 백색 발광 NaSrPO4：Eu2+, Mn2+ 
형광체의 특성 분석
윤영준, 최성호, 정하균
한국화학연구원

P-216 Numerical Studies of Bound States, Tunneling, 
Resonances, and Minibands of Superlattices: 
Symmetric and Electrically Biased GaAs/ 
AlxGa1-xAs Barriers
Seon-Woog Cho
Department of Electronic Materials Engineering, 

Silla University

P-217 LED조명 방열 기판용 polyimide/Al2O3를 이

용한 Al base metal-CCL에 대한 연구
윤형철, 박화선, 서수정
성균관대학교 신소재공학부

P-218 세라믹 filler 함량에 따른 OLED LASER 
sealing 특성  
이서환, 최병현, 지미정, 안용태, 배현*
한국세라믹기술원 광전자세라믹 본부; *주식회사 신

세라믹

P-219 Effect of Li-fluxes on luminescent properties of 
M2O3：Eu (M=Y and Gd) phosphor
김동현, 박중철*
신라대학교 공과대학 에너지응용화학과 대학원; *신

라대학교 공과대학 에너지응용화학과

P-220 Photoinduced Discharge의 광도전층에 관한 파

장별 광원에 따른 광도전체 전기적 신호 검출 

연구
박차용, 이영규, 노성진, 차병열*, 윤경준*, 장무

영, 남상희**
인제대학교 의용공학과; *김해의생명센터; **인제대

학교 의용공학과, 의료영상 연구소

P-221 The Development of the Glass on Borosilicate 
System for LCD Application
Kangil Pyeon, Se-Young Choi*
Department of Materials Science and Enginee-

ring, Yonsei University; *Department of Materials 

Science and Engineering, Yonsei University

P-222 CdSe 발광성 나노입자의 합성
엄누시아, 김범성*, 좌용호**, 황윤구**
한국생산기술연구원 희소금속연구그룹, 한양대학교 

기능성 나노재료 연구실; *한국생산기술연구원 희소

금속연구그룹; **한양대학교 기능성 나노재료 연구

실

P-223 마그네트론 스퍼터를 이용한 온도 변화에 따

른 AZO의 특성 변화
정영진, 이승진, 박진영, 손창식
신라대학교 전자재료공학과

P-224 Effect of Ar Flow Ratio on the Characteristics 
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of Al-Doped ZnO Grown by RF Magnetron 
Sputtering
이승진, 손창식, 정영진, 이병헌
신라대학교 신소재공학과

P-225 Electrical and Optical Properties of Polymer 
Light Emitting Diodes with PFO：Ir(ppy)3：
MDMO-PPV Emission Layer
박병민, 김기쁨*, 장호정*
단국대학교 전자전기공학과; *단국대학교 전자공학과

P-226 Improvement in the bias stability of IGZO thin 
film transistors using Al2O3 buffer layer growth 
on Si3N4 dielectric layer
박주현, 방석환, 이승준, 고영빈, 최학영, 신석윤, 

김지훈, 함기열, 이상헌, 전형탁
한양대학교 신소재공학과

P-227 The study on H2 plasma treatment effect in 
IGZO thin film transistor
김지훈, 방석환, 이승준, 박주현, 고영빈, 최학영, 

신석윤, 함기열, 이상헌, 전형탁
한양대학교 신소재공학과

P-228 Optical and thermal properties of SiO2-Al2O3- 
CuO glass for application in laser sealing
Jungki Lee, Jongwoo Kim, Dongsun Kim, 

Hyungsun Kim
School of Material Engineering, Inha University

P-229 Simple Structural OLED with Two Colors of 
Red and Blue Using the Selective Layer Depo-
sition
지현진, 김재민, 김현, 장지근
단국대학교 전자공학과

◆  알      림  ◆

1. 포스터 보드의 크기는 가로 90 cm×세로 120 cm로서 A4용지 크기의 10매 정도이

니 이에 맞추어 준비하여 주시기 바랍니다.
2. 포스터 발표자 출석 확인

포스터 발표자 출석은 발표시간에 해당 포스터가 부착된 것으로 출석을 확인합니다. 
포스터 발표 시간 전에 부착하여 주시기 바랍니다.

3. 포스터 발표물 부착 및 탈착

포스터보드 상단에 발표번호가 부착되어 있사오니 지정된 발표번호에 준비하신 발

표물을 부착해주시기 바랍니다.
발표자는 포스터 발표시간 종료 후 15분 이내에 포스터 보드에 부착된 발표물을 

모두 탈착하여 주시기 바랍니다. 발표시간 이후 탈착하지 않는 경우 발표 자료에 

대한 회수 의사가 없는 것으로 간주하도록 하겠습니다.
4. 포스터 발표자가 포스터 발표물 부착도구를 준비해 오는 것을 원칙으로 하고 있으

니 이 점 양지해 주시기 바랍니다. (스카치테이프, 가위 등-양면테이프는 사용불가)
5. 우수발표 논문상 시상식 안내(장소：A발표회장)

▶ 구두. 포스터 발표 수상자 시상 - 10월 28일(금) 18:00
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제21회 신소재 심포지엄
- Electrospinning: Materials and Applications –

장  소: G 발표회장 

일  시: 10월 28일(금) 13:00∼16:15

총진행: 김상섭(인하대)

좌장：남윤성(KAIST)

13:00∼13:05 Opening

S-1

13:05∼13:30

Electrospinning technology for novel energy conversion & storage 

materials  

조성무, 김동영

한국과학기술연구원

S-2

13:30∼13:55

Production of Functional Colloids and Fibers from Phase Separation During 

Electrohydrodynamic Process

정운룡

연세대학교

S-3

13:55∼14:20

Nanofibrous meshes promoting celular proliferation

유혁상, 최지숙, 김혜성

강원대학교

14:20∼14:25 휴    식

좌장：이종흔(고려대) 

S-4

14:25∼14:50

Biomimetic electrospun fibers for tissue engineering applications

신흥수

한양대학교

S-5

14:50∼15:15

Synthesis of ultra-long hollow chalcogenide nanofibers

좌용호

한양대학교

15:15∼15:20 휴    식

좌장：정운룡(연세대)

S-6

15:20∼15:45

Application of Oxide Nanofibers Synthesized by Electrospinning to 

Chemical Sensors

김상섭, 최선우, Katoch Akash, 정성현

인하대학교

S-7

15:45∼16:10

Porous Ceramic Fibers : Materials and Applications

김일두 

한국과학기술원

16:10∼16:15 Closing
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행  사  안  내

1. 2011년도 한국재료학회 정기총회 

ㆍ일 시 : 2011년 10월 28일(금) 18:00~18:30 

ㆍ장 소 : 신라대학교 공학관 1층 A 발표회장  

2. 학술발표대회 

■ 학술논문발표 (특별강연: 3편, 초청강연: 7편, 구두발표: 

57편, 포스터발표: 229편, 심포지엄: 7편)

A발표회의장: 13편

B발표회의장: 13편

C발표회의장: 12편 

D발표회의장: 12편

E발표회의장: 7편

F발표회의장: 10편

G발표회의장 7편

포스터 발표: 229편

3. 제21회 신소재 심포지엄 

   - Electrospinning: Materials and Applications -

ㆍ일  시: 10월 28일(금) 13:00~16:15

ㆍ장  소: 신라대학교 동북아 비즈니스 센터 3층 303호 

G발표회장

ㆍ총 진행: 김상섭(인하대)

학술발표 등록안내

ㆍ일  시: 2011년 10월 28일(금) 08:30∼18:00

ㆍ장  소: 신라대학교 공학관 6층 로비 

ㆍ등록비: 정  회  원  120,000원(간친회비 포함)

비  회  원  150,000원(간친회비 포함)

학생  회원   80,000원(간친회비 포함)

평  의  원   60,000원(간친회비 포함)

ㆍ안  내: 초록집(10월 28일)과 10월 28일(금)

중식 제공됨. 

학술발표 1편당 1인 이상은 의무등록으로 하고 

있으니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 

간 친 회 안 내

ㆍ일 시: 2011년 10월 28일(금) 19:00~20:30

ㆍ장 소: 르네상스 부페 5층(부산광역시 사상구 괘법동 

559-6 르네상스 부페 TEL: 051-327-3877)

ㆍ참 고: 간친회비는 정회원 및 비회원, 학생회원 참가등록

비에 포함되어 있음

논 문 발 표 안 내

ㆍ초 청 강 연: 25분 (질의 응답 포함)      

ㆍ일 반 발 표: 15분 (질의 응답 포함) 

ㆍ발표물 양식: Beam Projector  

ㆍ발표자 준비: 담당 Session 좌장에게 Session 시작 전에 

발표준비 여부를 보고해 주시기 바랍니다. 

ㆍ좌 장 확 인: 담당 Session 시작 10분 전에 행사본부에 

연락하신 후 Session 시작 전에 발표자 참

석 여부를 확인하여 발표대기 시키고 Ses-

sion 종료 후 좌장보고서에 서명하여 등록

접수처로 제출하여 주시기 바랍니다. 

회 원 가 입 안 내

ㆍ회 비

정 회 원 준 회 원 단체회원 종신회원

입 회 비 10,000원 없 음 없 음 20,000원

년 회 비 50,000원 20,000원 150,000원 600,000원

ㆍOn-Line 구좌

은  행 지  점 계좌번호 예 금 주

씨티은행 과학기술회관 102-51660-248 사.한국재료학회

학회장 행사본부

ㆍ발표회장 총지휘: 

단국대학교 전자공학과 장호정 교수 (010-4228-9043)

신라대학교 전자재료공학과 손창식 교수 (010-3570-5726)

부산대학교 재료공학부 김양도 교수 (011-9912-6208)

부산대학교 국가핵심연구센터 정영근 교수 (010-9904-1300)
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교 통 이 용 안 내

■ 신라대학교 찾아오시는 길은 아래 신라대학교 홈페이지를 방문하시면 더욱 자세한 사항을 볼 수 있습니다.

　　http://www.silla.ac.kr

1. 비행기 이용 시

김해공항 → 신라대학교
307번(좌석)버스 → 구포역 하차 → 구포역 일반버스 32, 33, 59-1, 113, 160번 → 서부시외버스터미널 하차 후 통학셔틀버스 이용

일반버스 157-1 → 신라대입구 하차 → 통학셔틀버스 또는 도보

2. 철도 이용 시

부산역  → 신라대학교
일반버스 59-1, 61, 85번 서부시외버스터미널 하차 후 통학셔틀버스 이용 → 좌석버스 309번 서부시외버스터미널 하차 

후 통학버스 이용

3. 고속도로 이용 시

남해고속도로 (북부산 IC) → 신라대학교
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북부산 톨케이트 → 공항방면에서 백양산터널 방향  → 백양산터널입구 우측 회차로를 이용 U턴 → 신모라방면(좌회전) 

약 3Km으로 직진 주행 → 신라대학교

남해고속도로 (서부산 IC) → 신라대학교
서부산 톨케이트 → 낙동대교 → 산업도로(구포방면)로 우회전 진입 → 사상경찰서 → 한일레미콘을 지나(T형삼거리에서 

좌회전) → 신라대학교

남해고속도로 (남양산 IC) → 신라대학교
구포방향진입(구포, 양산고속도로) → 대동IC → 공항방면에서 백양산터널 방향으로 직진  → 백양산터널입구 우측 회차로를 

이용 U턴 → 신모라방면(좌회전) 약 3Km으로 직진 주행 → 신라대학교

신대구고속도로 (대동 IC) → 신라대학교
대동IC → 공항방면에서 백양산터널 방향으로 직진  → 백양산터널입구 우측 회차로를 이용 U턴 → 신모라방면(좌회전) 

약 3Km으로 직진 주행 → 신라대학교

4. 고속/시외버스 이용 시

서부산시외버스터미널
통학셔틀버스 이용

노포동고속버스터미널

지하철1호선 이용 시: 서면에서 2호선으로 환승 → 호포행 열차를 타고 사상역 하차 → 사상역 기아자동차 앞 통학셔틀버스 이용 
덕포역 하차 시: 덕포역 2번 출구로 나와서 통학셔틀버스 이용

시내통학버스 안내

사상터미널 노선

정문 통학버스정류장 → 남영아파트 → 지하철 덕포역 1번출입구(하차전용) → 지하철 사상역 3번출입구(77번 정류장) 

→ 삼락체육공원 맞은편 육교 옆 → 덕포초등학교 맞은편 사상숯불갈비 앞 → 24시부산돼지국밥(구.자동차와 발통) → 

공학관 → 순환도로 → 국제교육관 로터리 → 정문 통학버스정류장 

사상터미널방면 배차간격

1. 학기 중 평일 [첫차-07:30, 막차-23:00] 

연번 배차시간 배차간격 배차장소 비 고

1

2

3

4

5

6

07:30 - 08:10

08:10 - 10:40

10:40 - 14:00

14:00 - 16:55

16:55 - 19:00

19:00 - 23:00

10분 간격

5분 간격

10분 간격

7분 간격

5분 간격

20분 간격

학교출발 기준 총117회 운행

2. 학기 중 토·일·공휴일 및 방학 [첫차-08:00, 막차-23:00]

연번 배차시간 배차간격 배차장소 비 고

1 08:00 - 23:00 30분 간격 학교출발 기준
총31회 운행

(정각, 30분 출발)

◈ 특별운행 : 기타 특별운행은 1주일 전 홈페이지 공지
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숙 박 안 내

◆ 토요코인 부산 서면점
호 텔 명: 토요코인 

주    소: 부산시 부산 진구 전포동 666-8 

인 원 수: 1인 입실/2인 입실

객실요금: 55,000원/75,000원

객실타입: 싱글/더블

▷ 위치 및 교통안내 

■지하철

　서면역 8번 출구에서 도보5분

■부산역에서 오시는 길

　① 택시: 총거리 5.8 km, 소요시간 약 15분, 예상택시비 

일반 5,000원, 모범 10,000원

■공항에서 오시는 길

　① 버스: 공항리무진버스 탑승 → 서면 롯데백화점에서 

하차 후 도보 10분

　② 택시: 총거리 16.98 km, 소요시간 약 30분, 예상택시

비 일반 12,800원, 모범 25,600원

■국제여객터미널에서 오시는 길

　① 택시: 총거리 7.5 km, 소요시간 약 20분, 예상택시비 

일반 6,200원, 모범 12,400원

■예약방법

　이색투어 한국재료학회 추계학회 숙박예약 :

http://www.escjeju.com/event/reserve.php?tno=137

&language=K

이색투어 연락처: 064-758-2000

*숙박예약 시 한국재료학회 참석임을 이색투어 담당자에게 

반드시 알려주셔야 할인된 금액으로 예약이 가능하오니 이 

점 착오 없으시기 바랍니다.
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신라대학교 교내지도
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공  학  관
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동북아 비즈니스센터
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